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Description

Ce guide traite de la conception et de la mise en oeuvre des sous-couches isolantes sous
carrelage, de la pose collée de carrelage et des revétements de sol scellés. La mise en oeuvre de
sous-couches isolantes est essentielle pour améliorer les performances acoustiques et
thermiques d'un ouvrage. Le guide expose les criteres de choix des performances des sous-
couches isolantes et précise les points clés de la mise en oeuvre de la chape, de la dalle et du
mortier de scellement. Il répond aux questions, telles que : comment réceptionner le support
(tolérances du support, présence de canalisations, etc.) ? comment préparer le support ? faut-il
interposer un film ? comment réaliser les joints ? quelles sont les tolérances de 'ouvrage ?
comment traiter les plinthes et les cloisons ? La pose de carrelage et de revétements de sol doit
tenir compte de multiples parametres pour prévenir les désordres et assurer la durabilité de
'ouvrage. Le guide aidera le lecteur a choisir un type de pose et a considérer : ses
caractéristiques ; la nature et 1'état du support ; les propriétés du revétement et la dimension des
carreaux ; les contraintes liées a la sollicitation et a la destination de I'ouvrage. Il détaille toutes
les étapes de mise en oeuvre de la pose collée de carrelage en travaux neufs et la pose scellée
de revétements de sol en intérieur et extérieur. Ce guide tres illustré (140 figures) et tres
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pratique sera utile a tous les professionnels du carrelage (entreprise, maitre d'ouvrage,
architecte, bureau de contrdle, etc.). Pour rédiger cet ouvrage de référence, le CSTB a sollicité

des spécialistes qui partagent leur expertise et expérience en conformité avec les exigences
réglementaires et le référentiel technique en vigueur.



11 déc. 2015 . Ce guide traite de la conception et de la mise en oeuvre des sous-couches
isolantes sous carrelage, de la pose collée de carrelage et des.

ou dalle flottante et sous carrelage), 1'isolant plan utilisé doit obligatoirement étre titulaire . La
mise en ceuvre de la seconde couche d'isolant ... Celles-ci sont rappelées pour contrdle
puisque c'est a la conception des plans qu'il faut en.

Pour la pose du carrelage, weber.col performance, nouveau mortier-colle . De la conception
des solutions a leur mise en ceuvre sur ... Mise en ceuvre de sous couches isolantes sous chape
ou dalle flottantes et sous carrelage : NF P 61-203.

cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en ceuvre, additifs ...
Fourniture et pose sous chape de carrelage d'une sous-couche isolant.

25 févr. 2015 . Il est mis en ceuvre par les entreprises des lots suivants : . carrelage. 2. . 3.5
Sous couche PC®130 (fournie par Pittsburgh Corning France) ... Cette assistance ne peut étre
assimilée ni a la conception de I'ouvrage, ni a la.

Temps ouvert standard, mise en ceuvre confortable « Recouvrement rapide .. se traduit par
1'éco-conception de produits innovants, alliant performance et maitrise .. de sous couches
isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage.

Carrelage et sous-couche isolante - Conception et mise en oeuvre - Christine Gilliot - Date de
parution : 11/12/2015 - CSTB - Collection : - Ce guide traite de la.

21 avr. 2017 . . observation de la part de la Commission Prévention mis en ceuvre. . Jacques
VINET : Des fissures du sol apparaissent sur le carrelage . Les Experts ne vont jamais
rechercher si I'isolant mis en place . Le SFTPP : Mais la réalisation de ces sous couches est
encadrées . Une conception labellisé A+,

19 mars 2012 . Le présent document définit les régles de conception et d'exécution des .
conditions d'exécution, mise en oeuvre, controle, tolérance de dimension, .. ou scellé
désolidarisé ou sur sous-couche isolante, les tolérances de.

11 sept. 2017 . Cette assistance ne peut étre assimilée ni a la conception de 'ouvrage, ni a la
réception des .. Mise en ceuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flot- tantes et
sous carrelage scellé ». Ils sont de classe SC1 ou.

18 avr. 2011 . sol plastique, carrelage, salle de bain, cuisine. Décor &confort intérieur . confort
et isolation phonique. .. largeur,. ¢ sous couche et film polyane a mettre ... conseils de mise en
oeuvre peuvent ... de conception confere une.



30 aohit 2017 . Le guide "Gros ceuvre" expose les détails d'exécution des éléments du gros . Le
guide "Carrelage et sous couche isolante" traite de la conception et de la mise en ceuvre des
sous couches isolantes sous carrelage, de la.

il convient de s'attarder lors de la conception et de I'exécution. . Tableau 1 Exigences
d'isolation aux bruits aériens et aux bruits de choc entre appartements (*). ... de hourdis, en
particulier lors de la mise en ceuvre de la couche de com- pression. . sur la photo) sous le mur
semi-léger des concepts 3 et 5 améliore sensi-.

4 mai 2017 . Les chapes flottantes coulées peuvent étre mises en ceuvre dans tous les types .
résiliente; Plancher porteur; Couche d'égalisation; Sous-couche résiliente . Quelle isolation
viser en pratique pour une chape flottante coulée ? .. Détail de la chape flottante: carrelage et
revétement de sol (Source : Réussir.

L'isolation thermique ne doit pas contrarier ce phénomene, sous peine de . L'isolation d'une
maison résulte d'une conception d'ensemble : il ne sert a rien d'avoir . Cela peut aussi se faire
par 'extérieur, mais la mise en ceuvre par doublage de . recevoir le revétement choisi :
peinture, enduit, carrelage, papier peint, etc.

5.6 Mise en route du chauffage par le sol. 45. 5.7 Utilisation du . Cette étude traite des
techniques de mise en oeuvre des sols chauffés et des . teurs doivent étre pris en compte dés la
conception du . 1 cm environ au-dessus de la couche d'isolation ther- .. tiers inférieur de la
couche), soit sous la chape, avec ou sans.

24 sept. 2013 . Les regles techniques de conception et de calcul des ouvrages. . La fourniture et
la mise en place des couches isolantes sur les supports. . L'entrepreneur soumet au Maitre
d'Oeuvre, sous chacun des délais prescrits au.

Mise en ceuvre conforme a la norme NF P61-203. « Hautes . LA NORME. Les 2 DTU de
conception des ouvrages des sols. . Les sous-couches isolantes pour les ouvrages sols doivent
répondre aux exigences . flottantes et sous carrelages.

Dallages et carrelages sont des revétements de sols qui peuvent étre posés a I'intérieur comme
a . de la maitrise d'ceuvre et des entreprises que les produits mis en ceuvre sont .. dalles sur du
mortier-colle appliqué en couche mince sur le support et éven- . ISOLATION ACOUSTIQUE
SOUS DALLAGE OU CARRELAGE.

. norme NFP 61-203 (partie commune DTU 26.2 et DTU 52.1) concernant la mise en ceuvre
des sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous carrelage, . REGLES ET
OUTILS DE CONCEPTION ET DE REALISATION.

Carrelage Et Sous-Couche Isolante - Conception Et Mise En Oeuvre de Christine . Dtu
26.2/52.1 Mise En Oeuvre De Sous-Couches Isolantes Sous Chape Ou.

9 juin 2016 . Inscrit au tableau de 1'0Ordre des Architectes sous le N°national 29156 ...
conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en oeuvre ...
Fourniture et mise en ceuvre d'un ragréage comprenant notamment : . Fourniture et pose d'une
sous couche phonique constitué de.

DTU 52.10 : «Mise en oeuvre des sous-couches isolantes sous chapes ou . SC1 : pose directe
de carrelage scellé avec mortier de pose non armé de 6 cm.

avantages en termes de conception, réalisation et environnement. DANS LA .. tées, les
modalités de mise en ceuvre ainsi que les délais de mise en service. Les Solutions avec liant ..
2 - Emploi de sous-couches acoustiques sous carrelage.

défauts de conception de I'ouvrage : — réservation insuffisante,. — compressibilit¢ de la sous-
couche isolante inadaptée a I'usage du local ;. La pose scellée de carrelage releve du DTU 52.1,
la mise en ceuvre de l'isolant releve du DTU.

Ce guide traite de la conception et de la mise en oeuvre des sous-couches isolantes sous
carrelage, de la pose collée de carrelage et des revétements de sol.



normales d'exécution, d'essai, de réception et de mise en service. . pour les marchés de ce type
releve d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de ... Mise en ceuvre des
isolants (sous-couche isolante et bande périphérique) ... flottantes et sous carrelage — Cahier
des clauses techniques.

Le présent lot traite tous les ouvrages de chape, de carrelage, de faience et ouvrages . est
précisée dans le Descriptif et les principes de conception générale . D.T.U. 52.10 Mise en
ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle.

Travaux de batiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle . en
ocuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage - Cahier des
clauses techniques . 7 Conception de I'ouvrages.

Vous cultivez un projet travaux mais cherchez des idées pour le mettre en ceuvre ? Nos
services pour les particuliers vous accompagnent dans chaque étape.

Réf. Y11.06 2200438370 — Guide de suivi de la mise en ceuvre en acoustique dans le .
3.1Systeémes sols flottants (chape / carrelage / parquet / stratifié) . . 3.1.1.1 NF DTU 52.10
(POUR LES SOUS COUCHES SOUS CHAPES FLOTTANTES ... comportement acoustique
d'un batiment dés sa conception n'a cessé de.

Guides conception et mise en ceuvre. 19 Gros ceuvre. 25 isolation intérieure des batiments. 26
Carrelage et sous-couche isolante. 28 Plomberie et installations.

ISOLATION PHONIQUE SOUS CARRELAGE. Kit Mapefonic ... Certification développée
par U.S. Green Building Council pour la conception et la construction de batiments . Chape a
base de sulfate de calcium ou de ciment, dont la mise en ceuvre reléve de la . organiques),
utilisé en couche mince lors de la pose collée.

Pourtant, peu d'occupants entreprennent des travaux d'isolation acoustique. . entre la sous-
couche résiliente et le carrelage ;; le parquet sur sous-couche : il . identique a celle qui est prise
en compte des la conception d'un projet neuf”, . Mieux, envisager une insonorisation de toute
la picce, par la mise en oeuvre de.

Afin d'éviter un pont phonique entre la plinthe et le carrelage, Tramico . NFP 61-203 : « Mise
en oeuvre des sous-couches isolantes sous chapes ou dalles.

CCTP DCE - LOT 9 CHAPE BETON/CARRELAGE/FAIENCE . conception ou mise en
ceuvre, additifs et erratum publiés par le C.S.T.B. : - D.T.Un° ... Si I'épaisseur réservée le rend
nécessaire, une sous couche en béton sera exécutée avant pose du . Dans le cas de pose sur
isolant, cette surface est ramenée a 40 m2.

SOUS-COUCHES POUR ISOLATION ACOUSTIQUE . parquet, stratifié, moquette et
carrelage céramique, mais aussi sous linoleum et . particuliéres de mise en ceuvre). Elle réduit
les bruits . Sa conception spéciale et sa surface granuleuse.

Couche de mortier mise en place permettant de recevoir le carrelage en pose collée. . Chape a
base de sulfate de calcium ou de ciment, dont la mise en oeuvre . Liant minéral en poudre
entrant dans la conception du béton et du mortier. . a une famille de produits ou procédés, non
traditionnels, sous Avis Techniques.

5 mars 2015 . Acoustique : conception et mise en ceuvre . éléments mis en ceuvre. Isolation
acoustique .. 75 — 79 dB. Carrelages sur sous-couche : 67 dB.

Je veux fixer un panneau isolant sous mes chevrons dans une piece que sera . il convient de se
conformer aux regles de conception et de mise en oeuvre : DTU, cahier . la pose de carrelage
scellé est interdite, il faudra coller le carrelage. . A : La présence de cet indice indique qu'il
s'agit d'une sous-couche acoustique.

ET LA POSE DU CARRELAGE. Guide des solutions carrelage . Conception... .. DTUn® 26.2
et n® 52.1 Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape.

La qualité de la mise en ceuvre des sous-couches acoustiques minces est d'autant . Ce procédé



mince d'isolation phonique aux bruits d'impact sous carrelage,.

6 janv. 2010 . Quelle mise en oeuvre pour installer une cloison ? . Un plancher a 1'étage, selon
sa conception, ne pourra pas soutenir tous les types . Dans les maisons anciennes, l'isolation
acoustique entre les pieces est trés mauvaise. . un revétement de finition (enduit, sous-couche
avec peinture ou papier peint).

La valeur U indique la conductivité thermique d'un isolant et est I'inverse de la . réaliser sur
une sous-couche compressible, pouvant montrer des différences de . batiment doivent
toujours étre respectés dans la totalité¢ de la conception du sol. . design peut également étre mis
en ceuvre au-dessus d'un ancien carrelage.

a suivre pour assurer une bonne conception, ainsi qu'une . Mise en ceuvre des sous-couches
isolantes . .. chape ou dalle flottantes et sous carrelage.

11 déc. 2015 . Ce guide traite de la conception et de la mise en oeuvre des sous-couches
isolantes sous carrelage, de la pose collée de carrelage et des.

3 juin 2014 . Le Groupe Spécialis€¢ N° 13 « Procédes pour la mise en ceuvre des revétements »
. Le procédé d'isolation phonique sous carrelage PRB PLANIPHONE 19 associe : .. a sous-
couche et des plaques PLANIPHONE 19 et le treillis PRB .. Nota : cette assistance ne peut étre
assimilée ni a la conception de.

Cette assistance technique ne peut étre assimilée ni a la conception de I'ouvrage, ni a la
réception des . P 61-203 « Mise en ceuvre des sous couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage » (futur DTU 52.10). Ils sont de.

16 mai 2014 . La mise en ceuvre de sous-couches isolantes est essentielle pour . éléments de
conception et de mise en ceuvre des différents types de pose.

Lot A 07: CARRELAGE / FATENCE .. 2.1.1 Etanchéité liquide sous carrelage . .. Mise en
ceuvre de sous couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous ... des ouvrages
provisoires et des engins, la responsabilité de la conception,.

La réalisation d'un batiment étanche a I'air commence par une conception judicieuse et . Une
mise en ceuvre soignée ainsi qu'une bonne coordination des diverses . ou produit appliqué
liquide en couche mince), l'entrepreneur-carreleur doit étre . Deuxiemement, lorsque
I'étanchéité a l'air de la surface située sous la.

Annuaire constructeur - Annuaire maitre d'oeuvre - Annuaire architecte - Forum piscine . Je
cherche un isolant thermique pour etre utilisé en sous couche pour . Conception insensible aux
variations d'input & noise factors. . Tu pourras mettre 1'épaisseur d'isolant que tu veux, le
carrelage te donnera.

Les planchers chauffants sont mis en ceuvre par un nombre important . Pour la pose du
carrelage, deux techniques de pose sont envisageables : 1a pose collée, . la pose de la sous-
couche isolante, le carreleur doit refuser le support et en informer, par . Au sommaire : points
sensibles de la conception, pose de l'isolant,.

Si vous avez une cave froide ou un garage non isol¢ sous votre sol, le froid de . une petite
partie, par les ponts thermiques créés du fait de sa conception. . d'une sous couche de matériau
isolant ou par la pose d'un chauffage au sol en cas . il faudra veiller a ce qu'une ventilation
permanente soit mise en place afin de ne.

Le guide "Carrelage et sous-couche isolante" traite de la conception et de la mise .. Edition : 1
(11 décembre 2015); Collection : Conception et mise en oeuvre.

1 déc. 2014 . Carrelage, ancien sol PVC, ancien linoleum, béton, avec ou sans . En effet, le
bois étant un matériau vivant, celui-ci travaille avec le temps et risque . Gerflor, entreprise
francaise spécialisée dans la conception de sol vinyle de haute . Aussi, leur panneau HDF avec
sous-couche intégrée vous garantit un.

*Dans le cas de cloisons sous rampant, ces valeurs s'appliquent a la hauteur moyenne. ...



cloison, n'exclut pas, la mise en ceuvre de raidisseurs ver- ticaux tels.

couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé ... Techniques sur la
conception et la mise en ceuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3164,.

Toutes les chapes sous Avis Technique Sika doivent présenter les carac- téristiques suivantes :
.. La mise en ceuvre des sous-couches isolantes s'effectue conformément a la NF DTU
26.2/52.1 ... Carrelage collé (CPT). > 15 jours .. Cette assistance ne peut €tre assimilée ni a la
conception de I'ouvrage, ni a la réception.

Solutions et mise en ceuvre pour sols et planchers . Juge la qualité intrinseque de la conception
du batiment. (isolation .. I'isolation sous dallage sont définies dans le DTU 13.3. .. Les
performances des couches isolantes sont caractérisées.

les matériaux isolants destinés a l'isolation des sols et planchers doivent également étre mis en
ceuvre conformément aux regles de 'art et aux normes :.

2 LES FACADES - LE GROS (EUVRE — LES STRUCTURES - LES MURS. . La présence d'un
sol compressible sous le niveau d'assise des fondations. . sur les batiments n'ayant pas pris en
compte cet aléa lors de leur conception. . la barriére isolante est rompue pour des raisons de
mise en ceuvre défectueuse ou du.

DOSSIER TECHNIQUE POUR LA MISE EN (EUVRE DU PLANCHER RAYONNANT
ELECTRIQUE KS. 1. Sommaire . Systéme de chauffage & prévoir dés la conception de la
maison . l'altitude du batiment, hauteur sous .. carrelage, parquet collé, textile ou linoléum. 1.
2. 3.4 .. Ainsi, la sous-couche isolante et la chape.

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent . DTU N° 52.10 :
Mise en oeuvre de sous couches isolantes sous chape ou dalle.

3 janv. 2013 . CARRELAGES DU GUIERS .. Préparation pour recevoir une sous-couche
isolante . . Mise en ceuvre de la sous-couche isolante . ... de la conception et de I'exécution des
ouvrages, basée, lorsque cela s'avere pertinent,.

P 61-203 Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalles flottante et sous
carrelage. Ce document présente les conditions de mise en oeuvre.

Une isolation thermique durable obtenue grace a la texture cellulaire des . composé d'un liant,
de charges, d'eau, ., qui est mis en oeuvre sur chantier sur un . On tiendra compte de ces
fonctions lors de la conception et du choix de la chape. . dans I'isolation; sous-chape (sous-
couche) (figure 5) : couche ou ensemble.

En cas d'utilisation d'une sous-couche d'isolation acoustique ne faisant pas . Lors de la
conception d'une structure de sol chauffée, toutes les parties prenantes .. en plein d'éléments
de revétement de sol EGGER Design+ sur du carrelage.

assurent une mise en service sans soucis de . CONCEPTION. 26 .. chauffage par le sol avant
de mettre en ceuvre une chape de ciment ou a I' .. sieurs couches d'isolation sous les panneaux
... La colle a carreler doit étre adaptée pour.

16 juil. 2012 . ceuvre (mise en ceuvre d'une chape ou forme de pente, étanchéité éventuelle). ...
Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle .. Commentaire : Pour la pose
de carrelage, le NF DTU 52.2 P1-1-1 précise les cas ou il est . Les prescriptions suivantes sont
a appliquer pour la conception :.

sous chape. Etanchéité. Désolidarisation. Isolation phonique et thermique. CI++ . a risques et
la prévention des fissures dans les carrelages. 2 .. Conception . & 3 couches . port et permet
une mise en ceuvre facile dans toutes les zones a.

la mise en ceuvre sous isolation thermique d'une barriere anticapillaire . NF DTU 52.10 P1-1
(NF P61-203) (juin 2013) : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes ... pour la conception de ces panneaux.

Lors de la mise en oeuvre des éléments FERMACELL POWERPANEL SE, il faut veiller a



respecter la . Conditions de conception et de mise en oeuvre. Une grande .. soit sur une sous
couche isolante posée librement sur le support. (cf. 5 4.34}. 4.1 ... la pose du carrelage et le
traitement des différents joints. 5.14 Pose du.

La ou l'air passe, le bruit passe : sous les portes, par les conduits de cheminée, par ... La mise
en ceuvre de ces travaux doit étre faite par des pro- fessionnels.

12 MISE EN OEUVRE DE FENETRE. 18. 13 INSTALLATIONS . Le montage de panneaux
d'isolation en 2 couches croisées . Isolation du nez de dalle et du bas du mur KLH ex. isolation
XPS ... de conception et de mise en ceuvre des fabriquants). Revétement .. sous le carrelage -
I'étanchéité derriere et/ou au-dessous.

9 févr. 2017 . Procédés pour la mise en ceuvre des revétements. Publié le 9 février . le
carrelage collé avec le méme mortier colle sur la sous-couche. SCHLUTER .. Cette assistance
ne peut étre assimilée ni a la conception de l'ouvrage.

2.6.5 - La mise en ceuvre du béton sans vibration: les bétons autoplacgants 74. 2.6.6 - Le . 2.8.2
- La conception des coffrages. 84. 2.8.3 - Les .. la propriété de faire prise et méme de durcir
sous l'eau. C'est a cette .. pose de carrelages anciens, le jointoiement et la .. La couche isolante
permet d'apporter une isolation.

Pose de carrelage grand format, sol & mural, pose de dalle en pierre bleue, pose de carrelage .
Création, rénovation de douche a l'italienne, agencement mise en . des murs application de
sous-couches, passage de l'enduit, peinture de finition, . coupe-feu, montage cloison de
conception alvéolaire, travaux d'isolation.

. sous-couches minces isolantes sous revétements durs (carrelages scellés ou collés . ou
lorsque les prescriptions de mise en oeuvre ne sont pas respectées.

de mise en ceuvre du produit (ou procédé€). Cette assistance ne peut étre assimilée ni a la
conception de l'ouvrage, ni 4 la réception . SYSTEME D'ISOLATION PHONIQUE rOULEAU
SOUS CArrELAGE, ALw = 19 dB . 585 SOUS-COUCHE.

Un céble électrique a haute tension est un céble utilisé pour le transport d'électricité, que ce .
En effet les cables extrudés, principalement a isolation en polyéthyléne .. Cette couche est
connectée a la terre a son extrémité et aux raccords. . ces cones Ctaient fabriqués a la main sur
place apres la mise en place du cable.

Conception ou mise en ceuvre défectueuse . Pose scellée directe du carrelage: Respecter le
délai d'un mois pour la mise en chauffe. . NF DTU 52.10 Mise en ceuvre de sous-couches
isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous.

Le guide « Carrelage et sous couche isolante » traite de la conception et de la mise en ceuvre
des sous couches isolantes sous carrelage, de la pose collée de.

22 oct. 2017 . Notez néanmoins que la mise en ceuvre de ces revétements se fait avec .
Pourquoi le carrelage est-il le matériau le plus fréquemment utilisé€ sur . Si vous tenez quand
méme a une moquette, évitez les sous-couches mousse, isolantes, qui .. Lors de la conception
du plan de pose du chauffage par le sol,.

Carrelage : comment réaliser une isolation acoustique et thermique sous son . moins de mise
en ceuvre pour l'isolation sous carrelage consiste a intercaler, entre . sous-couche en fibres
polyester de 10 mm d'épaisseur, ou nattes d'isolation . Prestations : Pose de carrelage, Vente de
carrelage, Conception de salles de.

13/15-1308. Le Groupe Spécialisé n° 13 « Procédés pour la mise en ceuvre des revétements » .
Le procédé d'isolation phonique sous carrelage SOUKARO CONFORT associe : . L'ensemble
— sous-couche insonorisante + lit de colle a une épaisseur .. Nota : cette assistance ne peut étre
assimilée ni a la conception de.

I1 est nécessaire de les rendre moins absorbants en les recouvrant d'une sous-couche de
peinture spéciale platre et placoplatre. Dans le cas de la pose d'un.



Conception thermique des ouvrages ....... 7. 3.1 Respect .. ou par un mortier de scellement du
carrelage .. additionnelle induite par la mise en ceuvre du plancher rayonnant . Tableau 1 —
Choix des sous-couches isolantes en fonction.

. la marque Efyos est une sous couche acoustique mince permettant l'isolation phonique aux
bruits d'impact . Mise en oeuvre facilitée a température > 10° C.

de protection a I'eau sous carrelage collé 596 PROLICOAT. Il a formulé sur ce procédé . I'eau
lies a sa nature, sa mise en ceuvre en 2 couches croisées de. 400 g/m? .. Ces supports sont
¢galement visés sur isolant hors planchers chauf- .. Nota : Cette assistance ne peut étre
assimilée ni a la conception de 'ouvrage ni.

10 Conception de surfaces . couche d'adhérence pour I'application de crépi, de colle a . Vous
trouverez des informations sur la mise en ceuvre et les . Valeurs d'isolation thermique du
panneau de construction .. Appliquer la colle a carrelage en plein sur les panneaux et les
aligner. ... appréter a l'aide d'une sous-.
"La mise en ceuvre des sous-couches isolantes s'effectue . (chape ou dalle flottantes ou
carrelage scellé) doit répondre aux spécifications de la classe ... la demande. Cette assistance
ne peut étre assimilée ni a la conception de l'ouvrage,.

Cette défaillance et un défaut de mise en ceuvre a abouti a l'impossibilité de. . chauffant doit
faire 'objet d'une étude et d'essais avant la pose du carrelage . Les couches multiples d'isolant
se superposant, elles doivent étre placées de telle . des circuits de chauffage doit étre vérifice
lors d'un essai sous pression d'eau.

Prescrire une ITE - Détails de conception - Références chantiers - Votre . Isolation phonique .
d'étanchéité appliqué a la brosse ou au rouleau en deux couches croisées . Sous avis technique;
Etanchéité P4S sous carrelage ou sous chape; Rapidité et facilité de mise en ceuvre; Sans
sablage avant pose du carrelage.

La conception du systeme permet de prévenir les risques de condensa- . DTU 26.2/52.1 « Mise
en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous . collage et qu'elle
peut étre effectuée par l'entreprise de carrelage.

Guide de prescription et de mise en oeuvre fermacell . 4.1 Mise en oeuvre des plaques de sol.
31-34 ... de conception et de dimensionnement .. Mise en oeuvre des sous couches isolantes
sous .. mortier-colle dans le cas d'un carrelage.

CARRELAGES DU GUIERS. M ... Mise en ceuvre de la sous-couche isolante . ... de la
conception et de I'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avere.

3 avr. 2014 . solutions carrelages, matériaux de revétements ... NF DTU 52.10, « Mise en
ceuvre de sous-couches isolantes sous chapes ou dalles.

17 avr. 2014 . 13/14-1229. Le Groupe Spécialisé N° 13 « Procédés pour la mise en ceuvre des
revétements » . Le procédé d'isolation phonique sous carrelage CERMIPHONE PLK plus
associe : . couche de non tissé€ en fibres synthétiques grises, .. Nota : cette assistance ne peut
étre assimilée ni a la conception de.

19 oct. 2012 . un doublage isolant en sous face du plancher ; cet ouvrage réduit la .. I s'agit
donc d'un défaut de conception en termes d'isolation. ... La mise en oeuvre d'une laine
minérale souple ou semi-rigide sous . Je pense remplacer mon carrelage par un parquet(vrai)
collé. avec pose d'une sous couche type.
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